PROGRAM 

IX Konferencja

ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW

22-25 listopada 2011 r.

Łańcut - Zamek
22 listopada 2011
	1000
	Rejestracja uczestników 

	od 1300
	Obiad 

	14 30
	Otwarcie konferencji                   




SESJA A

WPROWADZAJĄCA
Prowadzący sesję – Prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk
	1445-1500
	Jacek Michalczyk

	Opracowanie i analiza nowego procesu bezodpadowego wyciskania rur 



	1500-1515
	Adam Niechajowicz
Jakub Krawczyk

	Wpływ temperatury i prędkości odkształcenia na właściwości blach ze stopu magnezu

	1515-1530
	Edward S. Dzidowski
Adam Dzidowski

	Procesy wtórnego kształtowania metali jako przyczyna pogorszenia niezawodności wyrobów hutniczych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach


	1530-1545
	Maciej J. Szczerba
Marek S. Szczerba

	Mechanizm tworzenia się pasm ugięcia w uporządkowanych strukturach typu L21

	1545-1615
	Przerwa kawa/herbata
	

	Prowadzący sesję – Dr inż. Hanna Wiśniewska-Weinert


	1615-1630
	Andrzej Milenin

Magdalena  Kopernik

	Numeryczna analiza stanu naprężeń i odkształceń w komorze sztucznego serca PLVAD-EXT, wykonanej z poliuretanu i nano-powłoki TiN 


	1630-1645
	Marek Hawryluk

Maciej Zwierzchowski

Marcin Kaszuba

Marcin Marciniak

	Przegląd metod badawczych zmęczenia cieplnego stosowanych do analizy zniszczenia narzędzi kuźniczych

	1645-1700
	Karol Jaśkiewicz

	Wpływ zmiany drogi odkształcania na właściwości stali 16HG


	1700-1715
	Marta Zygmunt-Kiper

Ludwik Błaż

Makoto Sugamata

	Struktura i właściwości materiałów na osnowie Al umacnianych dodatkami Mg i Co 



	1800
	Kolacja

Nocna wizyta w Zamku


23 listopada 2011
	800
	Śniadanie 


SESJA B

FIZYCZNE, STRUKTURALNE I MECHANICZNE ASPEKTY ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO
Prowadzący sesję – Prof. dr inż. Leopold Jeziorski
	900-915
	Sebastian Kopacz

Marek S. Szczerba

	Badania mechaniczne zbliźniaczonych monokryształów Cu-8%at. Al w próbach rozciągania i ściskania


	915-930
	Janusz Czaja

Jacek Bernaczek

Romana Śliwa

	Analiza pól odkształceń i naprężeń w połączeniach śrubowych z wykorzystaniem elastooptyki

	930-945
	Paweł Pałka

Marek S. Szczerba

	Analiza transformacji dominującego systemu poślizgu w rozciąganych monokryształach jednofazowych stopów Cu-Al 



	945-1000
	Paweł Ostachowski

Włodzimierz Bochniak 

Andrzej Korbel

Marek Łagoda

Anna Paliborek


	Nadplastyczne własności cynku wyciśniętego bocznie metodą KOBO 



	1000-1045
	Przerwa kawa/herbata
	

	Prowadzący sesję – Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel



	1045-1100
	Jarosław Nowak

Dmytro Svyetlichnyy

Łukasz Łach

Valeriy Pidvysotskyy

	Rozwój modelu naprężenia uplastyczniającego opartego o zmienne wewnętrzne 



	1100-1115
	Monika Kucharska

Sylwia Wiewiórowska

Zbigniew Muskalski

Piotr Bartosiński

	Badanie przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt w procesie ciągnienia walcówki ze stali węglowej o zawartości 0,4% węgla

	1115-1130
	Kinga Korzeń

	Wpływ stopnia umocnienia walcówki aluminiowej na odporność cieplną i reologiczną drutów


	1130-1145
	Kamila Myczkowska, Danuta Szeliga, Jan Kusiak

	Analiza wrażliwości cyklu chłodzenia dla stali dwufazowych 



	1300
	Obiad


	SESJA C 

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM – cz. I
Prowadzący sesję – Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński




	1430-1445
	Julita Łyźniak

 Janina Adamus

Piotr Lacki

Maciej Motyka

	Optymalizacja procesu tłoczenia elementu owiewki z tytanu Grade 2

	1445-1500
	Eugeniusz Hadasik

Iwona Bednarczyk

Dariusz Kuc

Romana Śliwa

	Analiza zmian struktury odkształcanego na gorąco stopu magnezu AZ61


	1500-1515
	Dariusz Kuc

	Model zmian mikrostruktury odkształcanego na gorąco stopu magnezu Mg-Al-Zn


	1515-1530
	Anna Dziubińska

Andrzej Gontarz

	Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn


	1530-1600
	Przerwa kawa/herbata
	


	SESJA D

POSTĘPY TECHNOLOGII KSZTAŁTOWANIA MATERIAŁÓW METALICZNYCH 
I ICH APLIKACJE

	Prowadzący sesję – Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak


	1600-1615
	Justyna Grzyb

Wojciech Libura

Artur Rękas

Beata Leszczyńska-Madej

	Numeryczna i strukturalna analiza wyciskania profili pełnych o dużych przekrojach poprzecznych

	1615 – 1630
	Mariusz Skóra

Stanisław  Węglarczyk

Marek Paćko

Maciej Pietrzyk

	Analiza procesu wytwarzania kotwy do betonu w aspekcie uzyskania wymaganych własności wytrzymałościowych

	1630-1645
	Zbigniew Gronostajski

Maciej Zwierzchowski

Marcin Kaszuba
	Zużycie matryc do kucia na gorąco odkuwki koła czołowego


	1645-1700
	Piotr Bartosiński

Zbigniew Muskalski 
Sywlia Wiewórowska 
Monika Kucharska

	Wpływ sposobu realizacji małego gniotu końcowego na naprężenia własne w drutach ze stali węglowej

	1730
	Wizyta w Muzeum Przemysłu
	

	20 00
	Kolacja 
Zebranie Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN - Prof. Maciej Pietrzyk




24 listopada 2011
	800
	Śniadanie 

	SESJA E

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM – cz. II

Prowadzący sesję – Prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman


	900-915
	Jacek Pawlicki

Franciszek Grosman

	Technologiczna plastyczność wybranych stopów tytanu 
i aluminium 


	915-930
	Tadeusz Balawender

	Wybrane zagadnienia technologiczne i wytrzymałość złącza klinczowego


	930-945
	Janina Adamus

	Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach typu TWB


	945-1000
	Janusz Tomczak

Zbigniew Pater

	Termomechaniczna analiza procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V

	1000-1030
	Przerwa kawa/herbata

	
	
	

	Prowadzący sesję – Prof. dr hab. inż. Wojciech Libura


	1030-1045
	Andrzej Gontarz
Zbigniew Pater

Krzysztof Drozdoski 
Ryszard Doleba

	Technologia kucia matrycowego odkuwki dźwignie ze stopu magnezu AZ80


	1045-1100
	Jacek Michalczyk

Teresa Bajor

	Analiza możliwości jednozabiegowego wyciskania osiowosymetrycznych odkuwek tulei o złożonych kształtach ze stopu AZ31


	1100-1115
	Marek Potoczek 
Romana Śliwa 

Ryszard Pęcherski 
Zdzisław Nowak

Marcin Nowak

	Modelowanie struktury geometrycznej i wytrzymałości na ściskanie pianek ceramicznych przeznaczonych do infiltracji ciekłymi metalami



	1115-1130
	Antoni Woźnicki

	Wpływ warunków nagrzewania na makrostrukturę prętów wyciskanych ze stopu 6082


	1300
	Obiad
	


SESJA F 

METODY MATEMATYCZNE I MODELOWANIE W PROJEKTOWANIU 
I STEROWANIU PROCESAMI ODKSZTAŁCANIA PLASTYCZNEGO
	Prowadzący sesję – Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski


	1500-1515
	Paweł Szeptyński

Ryszard Pęcherski

	Propozycja nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych z uwzględnieniem asymetrii zakresu sprężystego


	1515-1530
	Andrzej Milenin

Dorota J. Byrska-Wójcik

Olexandr Grydin

M.Schaper

	Opracowanie za pomocą metody elementów brzegowych, kalibracja i weryfikacja modelu pękania specjalnych stopów magnezu w skali mikro 


	1530-1545
	Łukasz Sztangret

Danuta Szeliga

Jan Kusiak

Maciej Pietrzyk

	Zadanie optymalizacyjne dla doboru parametrów laminarnego chłodzenia blach ze stali DP po walcowaniu na gorąco 



	1545-1600
	Danuta Szeliga

	Zagadnienie identyfikacji parametrów równań przemian fazowych


	1600-1630
	Przerwa kawa/herbata
	

	1630-1645
	Marcin Nowak

Zdzisław Nowak

Ryszard Pęcherski

	Symulacja numeryczna procesu deformacji regularnych struktur piankowych 


	1645-1700
	Łukasz Rauch

Monika Pernach

Krzysztof Bzowski

Maciej Pietrzyk

	Zastosowanie metodyki statystycznie podobnych reprezentatywnych elementów objętości do opisu mikrostruktury stali DP 



	1700-1715
	Andrzej Skrzat

	Analiza odkształceń i naprężeń w stalowych słupach latarni ulicznych obciążonych dynamicznie w testach zderzeniowych


	1800
	Uroczysta Kolacja - wizyta w Kasynie


25 listopada 2011
	800
	Śniadanie 


SESJA G

POSTĘPY TECHNOLOGII KSZTAŁTOWANIA MATERIAŁÓW METALICZNYCH I ICH APLIKACJE

Prowadzący sesję – Dr hab. inż. Piotr Lacki, prof. PCz
	900-915 
	Tadeusz Knych

Andrzej Mamala

Paweł Kwaśniewski

Grzegorz Kiesiewicz

Artur Kawecki

Wojciech Ściężor

	Analiza wybranych aspektów procesu ciągłego odlewania aluminium

	915-930
	Mariusz Prażmowski

Henryk Paul

Robert Bański

	Wpływ wybranych parametrów zgrzewania wybuchowego na własności oraz strukturę bimetalu cyrkon – stal


	930-945
	Tadeusz Knych

Andrzej Mamala

Paweł Kwaśniewski

Grzegorz Kiesiewicz

Artur Kawecki

	Badania nad kształtowaniem struktury nowoczesnych materiałów wsadowych metodą odlewania ciągłego

	945-1000
	Monika Walkowicz

Tadeusz Knych

Beata Smyrak

	Metoda kierunkowego kształtowania struktury materiałów krystalicznych

	1000-1030
	Przerwa kawa/herbata
	

	Prowadzący sesję – Dr hab. inż. Andrzej Gontarz, prof. PL



	1030- 1045
	Robert Bański

Henryk Paul

Mariusz Prażmowski

Magdalena Miszczyk

	Wpływ obróbki cieplnej na zmiany strukturalne oraz własności mechaniczne bimetali Ti-Ni wytwarzanych metodą spajania wybuchowego 



	1045– 1100
	Piotr Osuch

Andrzej Mamala

Tadeusz Knych

	„β” jako główna faza umacniająca w stopach AlMgSi 
i różne drogi jej zarodkowania

	1100 – 1115
	Stanisław Kut


	Uwzględnienie wpływu złożonej drogi odkształcenia 
w funkcji odkształcalności granicznej 



	1115 – 1130
	Karol Jaśkiewicz

Zygmunt Garczyński

Patryk Franc

	Kształtowanie wyrobów metodą prasowania obwiedniowego

	1200             Forum dyskusyjne podsumowujące / Zamknięcie Konferencji

	1300
	Obiad
	


